
ГОСТ, ТУ
Размер

Сталь
База 

Общий итог

ТУ 14-3р-55-2001 32 х 4 нд 20 4,915 4,915

42 х 5 нк9000/ПКФ 12Х1МФ 6,715 6,715

83 х 4 нк9000/ПКФ 20 0,682 0,682

ТУ 14-3-190-82 38 х 3,5 нд/ПКФ 20 5,436 5,436

ТУ 14-3-190-2004 83 х 4 нк9000/ПКФ 20 1,920 1,920

ТУ 1317-006.1-5933 89 х 8 нк8000/ПКФ 13ХФА 3,477 3,477

круг 20 х круг 98Х18 0,050 0,050

24 х круг (пусто) 0,028 0,028

26,5 х круг 38ХС 0,100 0,100

29 х круг (пусто) 0,050 0,050

8734-75 10 х 2 нд/ПКФ 20 0,019 0,019

10 х 2 нк6000 20 0,587 0,587

10 х 2 мр6000/ПКФ  09Г2С 0,324 0,324

10 х 3 нк6000/ПКФ 20 0,183 0,183

12 х 1 нк6000/ПКФ 20 0,265 0,265

12 х 1 нб6000/ПКФ 20 0,105 0,105

12 х 2 нк6000/ПКФ 20 0,188 0,188

12 х 2 нб6000/ПКФ 20 0,009 0,009

12 х 2 мр6000/ПКФ  09Г2С 0,288 0,288

12 х 3 нк6000/ПКФ 20 1,055 1,055

14 х 2 мр6000/ПКФ  09Г2С 0,324 0,324

14 х 2 нб6000/ПКФ 20 4,229 4,229

14 х 2 нк6000/ПКФ 20 0,278 0,278

14 х 3 нб6000/ПКФ 20 0,083 0,083

14 х 3 мр6000/ПКФ  09Г2С 0,306 0,306

14 х 4 нк6000/ПКФ 20 0,245 0,245

15 х 2 нк6000/ПКФ 20 0,540 0,540

16 х 2 нк6000/ПКФ 20 0,189 0,189

16 х 2 мр6000/ПКФ  09Г2С 0,225 0,225

16 х 2,5 нк6000/ПКФ 20 0,704 0,704

16 х 3 нк6000 20 0,540 0,540

16 х 3,5 нк6000/ПКФ 20 1,714 1,714

16 х 4 нк6000/ПКФ 20 0,322 0,322

18 х 2 нк6000 20 0,587 0,587

18 х 2 нб6000/ПКФ 20 3,080 3,080

18 х 2 мр6000  09Г2С 0,234 0,234

18 х 2,5 нк6000/ПКФ 20 0,677 0,677

18 х 2,5 нб6000/ПКФ 20 0,131 0,131

18 х 3 нк6000 20 0,892 0,892

18 х 4 нк6000/ПКФ 20 1,232 1,232

20 х 2 нк6000 20 1,254 1,254

20 х 2 мр6020  09Г2С 3,094 3,094

20 3,401 3,401

20 х 2,5 нк6000/ПКФ 20 0,748 0,748

20 х 3 нк6000/ПКФ 20 0,245 0,245

20 х 4 нк6000/ПКФ 20 0,519 0,519

22 х 1,5 нб6000/ПКФ 20 0,190 0,190

22 х 2 нк6000 20 0,456 0,456

 

  Наличие базы, заводского склада и объемы в производстве на 16.07.2025 г.

НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА САЙТЕ www.utpcomp.ru

ЦЕНЫ ДЕЙСТВУЮТ НА УСЛОВИЯХ 100 % ПРЕДОПЛАТЫ

ДЕЙСТВУЮТ ПРИПЛАТЫ ЗА МАЛОТОННАЖНОСТЬ:

ООО ПКФ "Уральская трубопромышленная компания"
Юр.адрес: 620141, Россия, Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург, ул. Майкопская,  д.10, 

помещение 206А

р/сч 40702810800020004228

в  филиале № 6602 Банка ВТБ 24 

г. Екатеринбург

к/сч 30101810400000000905

БИК 046568905

ИНН 6658459980 КПП 667801001

Адрес: г. Первоуральск,

ул. Вайнера 27а, 2этаж,офис 3

Почта: 623100, г Первоуральск,

ул Вайнера, а/я 344

Тел/факс: (3439) 29-61-16, 29-61-26

 29-62-40, 24-47-56,24-42-06

Сайт: www.utpcomp.ru

E-mail: office@utpcomp.ru

ГОСТ 8734-75 (тянутые)

1. до 0,1 тн.- +50%
2. от 0,1 тн. до 0,5 тн.- +10%
3. от 0,5 тн. до 1 тн. -+5%
4. от 1тн. и более -цена прайса

ГОСТ 8734-75 (тонкостенные)

1. до 20 м.- +60%
2. от 20м.до 50 м.- +30%
3. от 50 м. до 100 м.- +10%
4. от 100 м. и более -цена прайса

ГОСТ 8732-78 (горячекатанные)

1. до 0,5 тн.- +3000 руб.
2. от 0,5 тн. до 1 тн.- +2000 руб.
3. от 1тн. и более -цена прайса

Распродажа труб ! ! !

Скидка на горячекатанные трубы по согласованию с менеджером



8734-75 22 х 2,5 нк6000 20 0,107 0,107

22 х 3 нк6000 20 0,135 0,135

22 х 3 мр6000/ПКФ  09Г2С 0,180 0,180

22 х 4 нк6000/ПКФ 20 0,100 0,100

22 х 4 нк9000/ПКФ 20 0,084 0,084

22 х 4 мр6000  09Г2С 0,318 0,318

25 х 1 нд 20 0,062 0,062

25 х 2 нд 20 0,053 0,053

25 х 2 мр6020  09Г2С 3,142 3,142

20 7,200 7,200

25 х 2 мр6050/ПКФ 20 0,163 0,163

25 х 2 нк6050/ПКФ 20 0,274 0,274

25 х 2,5 нк6500/ПКФ 20 0,085 0,085

25 х 2,5 нк9000/ПКФ 20 0,048 0,048

25 х 2,5 мр6050/ПКФ 20 2,577 2,577

25 х 2,5 нк8000/ПКФ 20 3,852 3,852

25 х 2,5 мд6050 20 5,250 5,250

25 х 2,5 нк6000  09Г2С 3,225 3,225

25 х 3 нк9000/ПКФ 20 4,575 4,575

25 х 3,5 нк8500/ПКФ 20 0,272 0,272

25 х 3,5 нк9000/ПКФ 20 4,500 4,500

25 х 4 нк9000/ПКФ 20 0,077 0,077

25 х 4 нк8000/ПКФ 20 1,938 1,938

25 х 5 нк6500/ПКФ 20 0,270 0,270

25 х 5 нк9000/ПКФ 20 1,920 1,920

25 х 7 нк6000 20 2,140 2,140

28 х 2 нк6000/ПКФ 20 1,805 1,805

28 х 3 нк10500/ПКФ 20 15,081 15,081

28 х 3 нк9000/ПКФ 20 35,998 35,998

28 х 3 нк6000  09Г2С 3,020 3,020

28 х 3,5 нк9000/ПКФ 20 1,544 1,544

28 х 3,5 нк6000/ПКФ  09Г2С 2,100 2,100

28 х 4 нк 20 13,135 13,135

28 х 4,5 нк9000/ПКФ 20 5,636 5,636

28 х 5 нк9000/ПКФ 20 1,495 1,495

30 х 2 нк9000 20 0,645 0,645

30 х 2,5 нк6500/ПКФ 20 2,704 2,704

30 х 3 нк6000/ПКФ 20 0,160 0,160

30 х 5 нк6000/ПКФ 20 0,280 0,280

30 х 7 нб6000/ПКФ 20 1,328 1,328

32 х 2 мр6020 20 2,325 2,325

32 х 3 нк9000/ПКФ 20 13,108 13,108

32 х 3 нк6000  09Г2С 2,408 2,408

32 х 3,5 нк9000/ПКФ 20 11,482 11,482

32 х 3,5 нд/ПКФ 20 0,016 0,016

32 х 3,5 нк10500/ПКФ 20 0,029 0,029

32 х 3,5 нк6000  09Г2С 2,090 2,090

32 х 4 нк10000/ПКФ 20 2,290 2,290

32 х 4 нк8000/ПКФ  09Г2С 4,596 4,596

20 23,501 23,501

32 х 4 мр1200/ПКФ 20 7,060 7,060

32 х 4 нк9000/ПКФ 20 16,016 16,016

32 х 4 нк11000 20 26,224 26,224

32 х 4 нд 20 1,292 1,292

32 х 5 нк10000/ПКФ 20 0,900 0,900

32 х 5 нк11000 20 3,892 3,892

32 х 5 нд/ПКФ  09Г2С 1,748 1,748

32 х 8 нк9000/ПКФ 20 0,230 0,230

32 х 8 нк6500/ПКФ 20 0,918 0,918

32 х 2,2 нд/ПКФ 20 5,645 5,645

38 х 2 нк6000/ПКФ 20 0,100 0,100

38 х 3 нд/ПКФ  09Г2С 0,809 0,809

38 х 3 нк6000  09Г2С 2,560 2,560

38 х 3,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 5,850 5,850

38 х 3,5 нд/ПКФ 20 9,418 9,418

38 х 4 нк9000/ПКФ 20 15,964 15,964

38 х 4 нк8000/ПКФ 20 9,170 9,170

38 х 4 нк9300/ПКФ 20 0,750 0,750

38 х 4 нк/ПКФ  09Г2С 1,530 1,530

38 х 5 нк9000/ПКФ 20 2,440 2,440

38 х 5 нк8000/ПКФ 20 1,778 1,778

38 х 6 нк9000/ПКФ 20 0,498 0,498

38 х 6 нк9000 20 2,130 2,130

38 х 8 нк8000/ПКФ 20 2,932 2,932

38 х 2,2 нд/ПКФ 20

40 х 2 нк6000 20 0,410 0,410

40 х 3,5 нк6000 20 1,190 1,190

40 х 4 нк6000 20 1,874 1,874

40 х 9 нб5000 20 0,222 0,222



8734-75 42 х 3 нк9000/ПКФ 20 9,644 9,644

42 х 3 нк6000/ПКФ  09Г2С 0,776 0,776

42 х 3,5 нк9000/ПКФ 20 15,570 15,570

42 х 4 нк9000/ПКФ 20 5,320 5,320

42 х 4 нб6000/ПКФ 20 0,940 0,940

42 х 4 нк11000/ПКФ 20 0,606 0,606

42 х 5 нк9000/ПКФ  09Г2С 5,194 5,194

20 5,250 5,250

42 х 5 нк8000/ПКФ 20 1,840 1,840

42 х 10 нк6000 20 0,296 0,296

42 х 10 нк8000/ПКФ 20 2,080 2,080

45 х 3 нк9000/ПКФ 20 3,137 3,137

45 х 3 мд9000 20 13,927 13,927

45 х 3,5 нк6500/ПКФ 20 0,838 0,838

45 х 4 нк9000/ПКФ 20 2,146 2,146

45 х 5 нк9000/ПКФ 20 2,486 2,486

45 х 6 нк6000 20 1,256 1,256

45 х 10 нк6000 20 1,134 1,134

45 х 2,2 нд/ПКФ 20 1,640 1,640

48 х 2 нк6000 20 0,186 0,186

48 х 3 нк9000/ПКФ 20 2,158 2,158

48 х 4 нк9000/ПКФ 20 2,499 2,499

48 х 5 нк6000 20 2,006 2,006

48 х 7 нк6000/ПКФ 20 0,137 0,137

48 х 7 нк6500 20 1,984 1,984

48 х 10 нк8000/ПКФ 20 0,961 0,961

50 х 3 нк8000/ПКФ 20 3,052 3,052

50 х 3,5 нк6000 20 0,776 0,776

50 х 4 нк8000/ПКФ 20 2,144 2,144

0,850 0,850

50 х 4 мр6000 10 8,360 8,360

50 х 5 нк6500/ПКФ 20 0,056 0,056

50 х 5 нк6000/ПКФ 20 0,010 0,010

50 х 5 нк9000/ПКФ 20 1,360 1,360

50 х 8 мр9600/ПКФ  09Г2С 8,720 8,720

51 х 2,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 7,156 7,156

20 22,548 22,548

51 х 3 нк9000/ПКФ  09Г2С 0,542 0,542

20 2,278 2,278

51 х 3,5 нк9000/ПКФ 20 1,058 1,058

51 х 4 нк6500/ПКФ 20 2,980 2,980

51 х 5 нк6000 20 3,648 3,648

57 х 3 нк9000/ПКФ 20 5,808 5,808

60 х 3 нк9000/ПКФ 20 3,184 3,184

100 х 4 од6000-7000/ПКФ 30ХГСА 0,418 0,418

140 х 8 мд5500  09Г2С 4,956 4,956

6 х 1 нб6000/ПКФ 20 0,027 0,027

34 х 2 нк6000 20 0,518 0,518

34 х 3 нк6500/ПКФ 20 7,051 7,051

34 х 3 нк9000/ПКФ 20 5,050 5,050

34 х 4 нк6500/ПКФ 20 2,350 2,350

34 х 5 нк6000/ПКФ 20 1,126 1,126

34 х 6 нб6000/ПКФ 20 1,270 1,270

27 х 5 нк6500/ПКФ 20 1,624 1,624

13 х 2,5 нк6000/ПКФ 20 0,831 0,831

8732-81 185 х 36 нк6000/ПКФ 40Х 5,425 5,425

8732-80 185 х 36 нк6000/ПКФ 40Х 4,445 4,445

8732-79 185 х 36 нк6000/ПКФ 40Х 0,825 0,825

8732-78 38 х 4 10000-12000/ПКФ 20 8,140 8,140

38 х 4 нд/ПКФ 20 1,927 1,927

42 х 3,2 нк9000/ПКФ 20 2,075 2,075

42 х 4 нк9000/ПКФ 20 0,393 0,393

42 х 4 од10-12 20 3,566 3,566

42 х 5 нк9000/ПКФ 20 1,761 1,761

42 х 5 од10-12 20 15,288 15,288

45 х 3,5 нк8000/ПКФ 20 2,692 2,692

45 х 4 нк9000/ПКФ 20 16,801 16,801

45 х 5 нк9000/ПКФ 20 10,879 10,879

51 х 3,5 нк8000/ПКФ 20 14,060 14,060

51 х 4 нк9000/ПКФ  09Г2С 0,040 0,040

51 х 4 нд/ПКФ 20 0,318 0,318

51 х 4 од10000-12000 20 20,621 20,621

51 х 5 нк8000/ПКФ 20 12,749 12,749

57 х 3,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 63,131 63,131

20 58,693 58,693

57 х 4 нк9000/ПКФ  09Г2С 0,695 0,695

13,169 13,169

20 0,118 0,118

0,288 0,288



8732-78 57 х 4 10000-12000  09Г2С 20,173 20,173

57 х 4 нк10000-12000 20 21,725 21,725

0,750 0,750

57 х 5 нк9000/ПКФ  09Г2С 22,120 22,120

20 0,204 0,204

12,001 12,001

57 х 5 10000-12000 20 20,553 20,553

57 х 6 нк9000/ПКФ  09Г2С 2,176 2,176

57 х 6 нк8000/ПКФ 13ХФА 6,854 6,854

57 х 6 10000-12000 20 9,139 9,139

57 х 8 нк8000/ПКФ 20 7,674 7,674

57 х 10 нк8000/ПКФ 20 1,221 1,221

2,962 2,962

57 х 12 нк8000/ПКФ 20 4,820 4,820

0,460 0,460

60 х 3,2 нк9000/ПКФ  09Г2С 2,482 2,482

20 19,974 19,974

60 х 3,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 4,862 4,862

0,413 0,413

20 0,642 0,642

60 х 3,5 нк7000/ПКФ 20 7,972 7,972

0,357 0,357

60 х 3,5 нк11000 20 40,560 40,560

60 х 4 нк9000/ПКФ  09Г2С 33,587 33,587

20 12,878 12,878

60 х 4 нк10000-12000/ПКФ 20 26,316 26,316

8,446 8,446

60 х 4 нд/ПКФ 20 0,056 0,056

60 х 5 мр11-12 20 18,855 18,855

60 х 5 нм10000-12000  09Г2С 16,282 16,282

60 х 6 нк9000/ПКФ 20 0,081 0,081

0,438 0,438

60 х 6 од10-12  09Г2С 29,533 29,533

0,072 0,072

60 х 8 нк8000/ПКФ 20 1,614 1,614

60 х 10 нк8000/ПКФ 20 3,449 3,449

60 х 12 нк8000/ПКФ 20 3,041 3,041

60 х 14 нд/ПКФ 20 4,567 4,567

63,5 х 4,5 мр8600/ПКФ 45 0,774 0,774

63,5 х 4,5 нк/ПКФ 45 1,778 1,778

63,5 х 4,5 мр8600 45 16,222 16,222

63,5 х 6 нк8000/ПКФ 20 3,787 3,787

63,5 х 6 мр8600/ПКФ 45 15,637 15,637

1,333 1,333

63,5 х 6 нк9000/ПКФ 20 5,350 5,350

63,5 х 12 нк8000/ПКФ 20 3,244 3,244

63,5 х 14 нк7000/ПКФ 20 0,254 0,254

68 х 6 нк8000/ПКФ 20 4,137 4,137

68 х 8 нк8000/ПКФ 20 4,181 4,181

68 х 10 нк8000/ПКФ 20 4,725 4,725

2,130 2,130

68 х 16 нк7000/ПКФ 20 1,721 1,721

68 х 16 нк8000/ПКФ  09Г2С 2,310 2,310

70 х 5 нк8000/ПКФ 20 1,975 1,975

70 х 6 нк9000/ПКФ 20 1,035 1,035

70 х 8 нк8000/ПКФ 20 3,406 3,406

70 х 10 нк8000/ПКФ 20 0,484 0,484

70 х 12 нк8000/ПКФ 20 0,289 0,289

73 х 5 нк9000/ПКФ 20 8,582 8,582

0,329 0,329

73 х 6 нк9000/ПКФ 20 5,000 5,000

0,186 0,186

73 х 8 нк9000/ПКФ  09Г2С 3,963 3,963

73 х 8 нк8000/ПКФ 20 4,441 4,441

73 х 9 нк8000/ПКФ 20 6,751 6,751

73 х 10 нк8000/ПКФ  09Г2С 6,941 6,941

20 9,451 9,451

0,214 0,214

73 х 12 нк8000/ПКФ  09Г2С 4,890 4,890

2,534 2,534

73 х 12 нк9000/ПКФ 20 3,879 3,879

73 х 16 нк6000 20 1,045 1,045

73 х 5,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 3,802 3,802

73 х 5,5 нк8000/ПКФ 20 1,277 1,277

76 х 3,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 8,546 8,546

20 12,399 12,399

76 х 4 нд/ПКФ  09Г2С 8,103 8,103

76 х 4 нк9000/ПКФ 20 32,546 32,546

76 х 5 нк9000/ПКФ  09Г2С 10,535 10,535



8732-78 76 х 5 нк9000/ПКФ 20 3,694 3,694

0,298 0,298

76 х 6 нк9000/ПКФ  09Г2С 3,060 3,060

8,253 8,253

20 12,213 12,213

76 х 6 нк8000/ПКФ  09Г2С 7,889 7,889

76 х 8 нк8000/ПКФ  09Г2С 5,150 5,150

20 7,699 7,699

76 х 8 нк9000/ПКФ  09Г2С 0,148 0,148

76 х 8 нк9000  09Г2С 2,580 2,580

76 х 9 нк8000/ПКФ  09Г2С 2,240 2,240

76 х 10 нк8000/ПКФ  09Г2С 1,540 1,540

20 2,760 2,760

76 х 12 нк7500/ПКФ  09Г2С 2,352 2,352

76 х 16 нк7000/ПКФ  09Г2С 3,518 3,518

20 4,970 4,970

83 х 3,5 нк9000/ПКФ 20 1,908 1,908

0,058 0,058

83 х 3,5 нд/ПКФ 20 0,246 0,246

83 х 4 нк9000/ПКФ  09Г2С 0,706 0,706

20 17,771 17,771

83 х 5 нк9000/ПКФ 20 2,465 2,465

83 х 8 нк8000/ПКФ 20 10,413 10,413

83 х 10 нк7500/ПКФ 20 9,285 9,285

83 х 12 нк8000/ПКФ 20 1,916 1,916

0,184 0,184

83 х 16 нк9000/ПКФ 20 7,405 7,405

83 х 20 нк7000/ПКФ 20 10,975 10,975

89 х 3,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 4,448 4,448

20 0,314 0,314

0,472 0,472

89 х 3,5 нд/ПКФ 20 0,075 0,075

89 х 4 нк9000/ПКФ 20 4,151 4,151

4,548 4,548

89 х 4 нк8500  09Г2С 9,472 9,472

20 9,928 9,928

89 х 4 нк9000 20 5,120 5,120

89 х 4,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 3,959 3,959

20 3,658 3,658

0,344 0,344

89 х 5 нк9000/ПКФ 20 46,628 46,628

15,737 15,737

45 18,419 18,419

89 х 5 нк8000/ПКФ  09Г2С 15,694 15,694

89 х 6 нк9000/ПКФ  09Г2С 18,656 18,656

20 32,803 32,803

9,060 9,060

45 6,760 6,760

89 х 6 нк8000/ПКФ  09Г2С 2,505 2,505

12,715 12,715

89 х 7 нк8000/ПКФ 20 1,576 1,576

89 х 7 нк9000/ПКФ  09Г2С 3,152 3,152

89 х 8 нк8000/ПКФ  09Г2С 8,884 8,884

0,191 0,191

20 17,403 17,403

9,028 9,028

13ХФА 0,762 0,762

89 х 8 нк9000/ПКФ 45 2,665 2,665

89 х 9 нк8000/ПКФ 13ХФА 5,560 5,560

89 х 10 нк8000/ПКФ  09Г2С 6,448 6,448

20 13,887 13,887

0,313 0,313

13ХФА 9,240 9,240

89 х 10 нк9000 20 4,890 4,890

89 х 12 нк8000/ПКФ  09Г2С 3,556 3,556

2,416 2,416

20 10,265 10,265

89 х 12 нд 20А 2,600 2,600

89 х 12 нк1000/ПКФ  09Г2С 12,062 12,062

89 х 12 нд/ПКФ 20 4,374 4,374

89 х 14 нк7000/ПКФ 20 5,198 5,198

0,578 0,578

89 х 16 од6850-6960/ПКФ 20 1,000 1,000

89 х 16 нк7000/ПКФ 20 11,142 11,142

0,272 0,272

89 х 16 нк8500 20 3,770 3,770

89 х 18 нк7000/ПКФ 20 2,302 2,302

89 х 20 нк7000/ПКФ 20 8,785 8,785

2,570 2,570



8732-78 89 х 24 нк7000/ПКФ 20 3,459 3,459

95 х 5 нк8000/ПКФ 20 2,070 2,070

95 х 6 нк8000/ПКФ 20 0,089 0,089

95 х 8 нк8000/ПКФ 20 6,300 6,300

95 х 10 нк7000/ПКФ 20 0,820 0,820

95 х 12 нк6500 20 4,147 4,147

95 х 16 нк7000/ПКФ 20 8,601 8,601

40Х 8,236 8,236

95 х 20 нк7000/ПКФ 20 8,497 8,497

95 х 22 нк6000/ПКФ 20 2,584 2,584

95 х 22 нк8000/ПКФ 20 2,573 2,573

95 х 24 нд 40Х 3,820 3,820

102 х 4 нк8000/ПКФ 20 5,234 5,234

102 х 5 нк8000/ПКФ  09Г2С 0,100 0,100

4,810 4,810

20 5,485 5,485

0,898 0,898

102 х 6 нк8000/ПКФ 20 5,127 5,127

102 х 8 нк8000/ПКФ 20 9,490 9,490

102 х 10 нк7500/ПКФ 20 2,106 2,106

102 х 12 нк8000/ПКФ  09Г2С 1,112 1,112

102 х 12 нк7000/ПКФ 20 4,885 4,885

102 х 13 нк6000/ПКФ 20 6,378 6,378

102 х 16 нк7000/ПКФ 20 0,757 0,757

102 х 18 нк6000/ПКФ 20 4,315 4,315

6,346 6,346

102 х 24 нд/ПКФ 20Х 2,606 2,606

102 х 28 нд 30ХГСА 3,620 3,620

108 х 4 нк9000/ПКФ 20 29,669 29,669

0,309 0,309

108 х 4 нк8000/ПКФ 45 4,816 4,816

108 х 4 нк11000 45 5,068 5,068

108 х 4 нк9000  09Г2С 14,138 14,138

5,788 5,788

108 х 4,5 нк8000/ПКФ 20 9,935 9,935

20 3,168 3,168

108 х 4,5 нк9000 45 10,254 10,254

108 х 5 нк8000/ПКФ 20 33,004 33,004

108 х 5 нк9000  09Г2С 8,390 8,390

45 38,760 38,760

108 х 6 нк8000/ПКФ 20 13,904 13,904

1,266 1,266

45 8,550 8,550

108 х 6 нк9000 20 41,555 41,555

108 х 6 нк8000  09Г2С 23,899 23,899

108 х 8 нк8000/ПКФ  09Г2С 5,209 5,209

1,520 1,520

108 х 8 нк8000 20 10,361 10,361

1,925 1,925

108 х 8 нк9000 45 6,002 6,002

108 х 8 нд/ПКФ  09Г2С 12,446 12,446

108 х 10 нк8000/ПКФ  09Г2С 3,296 3,296

20 8,580 8,580

108 х 12 нк  09Г2С 2,792 2,792

108 х 12 нк7000/ПКФ 20 13,800 13,800

108 х 12 нк8000 20 0,230 0,230

108 х 12 нк8000/ПКФ 20 2,880 2,880

108 х 14 нд/ПКФ 20 0,960 0,960

108 х 14 нк7000/ПКФ  09Г2С 2,162 2,162

108 х 14 нк8000 20 5,460 5,460

108 х 16 нк6000/ПКФ 20 1,096 1,096

108 х 16 нк8500 20 10,456 10,456

108 х 18 нк7000/ПКФ 20 9,503 9,503

108 х 20 нк7000/ПКФ 20 4,620 4,620

1,622 1,622

108 х 22 нк9000 20 3,541 3,541

108 х 25 нк8000 20 1,287 1,287

108 х 28 нк8000 20 0,447 0,447

108 х 28 нк7000/ПКФ 20 12,268 12,268

114 х 4 нк9000  09Г2С 5,146 5,146

20 4,606 4,606

114 х 4,5 нк9000/ПКФ 20 9,146 9,146

0,375 0,375

114 х 5 нк8000/ПКФ  09Г2С 4,640 4,640

1,058 1,058

114 х 5 нд 20 23,296 23,296

114 х 6 нк8000/ПКФ  09Г2С 5,275 5,275

1,352 1,352

20 4,415 4,415



8732-78 114 х 6 нк8000/ПКФ 20 1,174 1,174

114 х 8 нк8000  09Г2С 4,580 4,580

20 4,500 4,500

2,482 2,482

114 х 9 нк8000/ПКФ  09Г2С 6,033 6,033

0,204 0,204

114 х 9 нк8000 20 16,191 16,191

114 х 10 нк8000/ПКФ 20 1,130 1,130

0,919 0,919

114 х 10 нд  09Г2С 7,696 7,696

114 х 10 нд/ПКФ 20 4,336 4,336

114 х 12 нк8000/ПКФ 20 3,297 3,297

114 х 12 нк7500/ПКФ 13ХФА 1,031 1,031

114 х 12 нд/ПКФ 20 6,778 6,778

114 х 14 нк7000/ПКФ 40Х 3,406 3,406

114 х 16 нк 20 2,706 2,706

114 х 18 нк8000/ПКФ 40Х 0,380 0,380

114 х 18 нк 20 1,532 1,532

114 х 20 нк 20 0,724 0,724

121 х 6 нк8000/ПКФ 20 2,370 2,370

121 х 10 нк7500/ПКФ 20 0,614 0,614

121 х 12 нк7000/ПКФ 20 1,912 1,912

121 х 28 нк7000/ПКФ 40Х 4,856 4,856

127 х 5 нк8000/ПКФ  09Г2С 14,904 14,904

20 8,141 8,141

45 31,288 31,288

0,152 0,152

127 х 6 нк8000/ПКФ 20 7,014 7,014

127 х 8 нк7500/ПКФ 20 6,472 6,472

127 х 8 нд 45 1,166 1,166

127 х 10 нк8000 20 1,815 1,815

127 х 16 нк8000 20 11,000 11,000

127 х 18 нк7000/ПКФ 40Х 7,508 7,508

127 х 18 нк8000 20 3,945 3,945

133 х 4 нд/ПКФ  09Г2С 4,014 4,014

133 х 4 нк9000  09Г2С 6,063 6,063

20 1,145 1,145

133 х 5 нк9000  09Г2С 5,068 5,068

20 34,249 34,249

0,814 0,814

133 х 5 нк8000 20 0,270 0,270

133 х 5 нк8000/ПКФ  09Г2С 3,100 3,100

133 х 6 нк8000/ПКФ  09Г2С 11,353 11,353

20 29,891 29,891

2,919 2,919

133 х 6 нд 20 7,976 7,976

133 х 6 нк 20 5,774 5,774

133 х 8 нк7500/ПКФ  09Г2С 5,340 5,340

133 х 8 нд 20 10,750 10,750

133 х 8 нк7000/ПКФ 20 2,586 2,586

133 х 10 нк8000/ПКФ 20 4,924 4,924

3,388 3,388

133 х 10 нд/ПКФ 20 7,601 7,601

133 х 13 нк5000 20 15,970 15,970

133 х 16 нк8000 20 9,929 9,929

133 х 20 нк8000 20 14,421 14,421

133 х 24 нк8500 20 5,100 5,100

133 х 30 нк6000/ПКФ 30ХГСА 3,526 3,526

133 х 30 нк7500/ПКФ 20 5,680 5,680

133 х 32 нд 20 4,030 4,030

140 х 5 нк8000/ПКФ 45 1,350 1,350

140 х 5 нк9000 45 11,590 11,590

140 х 6 нк9000/ПКФ 20 7,560 7,560

45 4,790 4,790

140 х 10 нк8000/ПКФ 20 1,408 1,408

140 х 10 нк9000 20 7,020 7,020

140 х 12 нк9000/ПКФ 20 3,562 3,562

140 х 14 нк7000/ПКФ 20 5,827 5,827

140 х 16 нк9000 20 4,130 4,130

140 х 20 нк7500/ПКФ  09Г2С 1,900 1,900

140 х 20 нк7000/ПКФ  09Г2С 3,870 3,870

20 1,715 1,715

7,798 7,798

140 х 20 од6400-6600  09Г2С 2,170 2,170

140 х 30 нд/ПКФ 20 2,430 2,430

146 х 5 нк9000/ПКФ 20 8,848 8,848

45 16,770 16,770

146 х 5 нк9000  09Г2С 4,590 4,590

146 х 6 нк9000/ПКФ  09Г2С 4,690 4,690



8732-78 146 х 6 нк9000/ПКФ 20 16,986 16,986

45 14,962 14,962

146 х 8 нк9000 20 4,014 4,014

45 9,500 9,500

146 х 8 нк8000/ПКФ  09Г2С 9,938 9,938

4,920 4,920

146 х 10 нк9000/ПКФ  09Г2С 0,966 0,966

20 9,610 9,610

2,304 2,304

146 х 10 нк8000/ПКФ  09Г2С 4,081 4,081

146 х 12 нк9000 20 9,495 9,495

146 х 12 нк8000  09Г2С 6,010 6,010

146 х 16 нк8000 20 12,821 12,821

146 х 18 нк8000 20 4,605 4,605

146 х 20 нк8000/ПКФ 20 4,510 4,510

0,532 0,532

146 х 20 нк8500/ПКФ 20 4,585 4,585

146 х 30 нк8000/ПКФ 20 2,254 2,254

146 х 36 нд/ПКФ 40Х 4,890 4,890

0,610 0,610

146 х 32 нд/ПКФ 20 3,205 3,205

152 х 18 нб6000 45 9,170 9,170

152 х 18 нб6000/ПКФ 45 7,175 7,175

152 х 25 нк7000/ПКФ 20 2,422 2,422

152 х 35 нд 30ХГСА 4,070 4,070

159 х 4,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 9,960 9,960

159 х 4,5 нк9000 20 9,759 9,759

159 х 5 нк9000 20 19,058 19,058

159 х 6 нк9000/ПКФ  09Г2С 52,071 52,071

2,764 2,764

20 27,082 27,082

159 х 6 нк9000  09Г2С 4,800 4,800

159 х 7 нк9000/ПКФ  09Г2С 34,182 34,182

159 х 7 нк9000 20 26,439 26,439

0,256 0,256

159 х 8 нк9000/ПКФ  09Г2С 25,500 25,500

9,960 9,960

20 15,984 15,984

159 х 10 нк9000/ПКФ  09Г2С 14,350 14,350

20 0,326 0,326

13ХФА 2,900 2,900

159 х 10 нд/ПКФ 20 0,156 0,156

159 х 10 нк9000 20 8,971 8,971

159 х 10 од10,8-11,6 13ХФА 9,653 9,653

159 х 12 нк9000/ПКФ  09Г2С 5,100 5,100

0,325 0,325

20 21,930 21,930

5,964 5,964

159 х 12 нк6500/ПКФ 20 0,312 0,312

159 х 14 нк8000 20 5,475 5,475

0,493 0,493

159 х 16 нк8000/ПКФ  09Г2С 9,003 9,003

20 12,300 12,300

159 х 18 нк7000/ПКФ 20 8,295 8,295

159 х 20 нк7000/ПКФ 20 15,625 15,625

159 х 25 нк7000/ПКФ 20 6,896 6,896

159 х 30 нк6000/ПКФ 20 1,270 1,270

0,682 0,682

159 х 36 нд/ПКФ 20 3,320 3,320

4,110 4,110

168 х 5 нк9000 45 5,174 5,174

168 х 6 нд/ПКФ 20 10,240 10,240

168 х 6 нк8000/ПКФ  09Г2С 13,461 13,461

168 х 6 нк9000 45 5,104 5,104

168 х 8 нк8500/ПКФ 20 0,948 0,948

2,706 2,706

168 х 8 нк8000/ПКФ  09Г2С 7,227 7,227

168 х 8 нк9000/ПКФ 20 3,164 3,164

168 х 8 нд 20 5,140 5,140

168 х 10 нк9000/ПКФ 20 6,280 6,280

168 х 10 нк9000  09Г2С 4,320 4,320

168 х 10 нд  09Г2С 8,800 8,800

168 х 12 нк9000/ПКФ  09Г2С 4,920 4,920

0,408 0,408

168 х 12 нк8000/ПКФ 20 8,685 8,685

168 х 14 нк9000  09Г2С 12,010 12,010

20 4,330 4,330

168 х 14 нд 20 12,192 12,192

168 х 16 нк7000/ПКФ 13ХФА 2,920 2,920



8732-78 168 х 16 нк9000  09Г2С 1,670 1,670

168 х 16 нд  09Г2С 4,524 4,524

168 х 18 нк7000/ПКФ 20 7,320 7,320

30ХГСА 7,160 7,160

168 х 20 нк6500/ПКФ 20 3,983 3,983

168 х 20 нк8500/ПКФ  09Г2С 5,765 5,765

20 9,625 9,625

168 х 17 нк7000/ПКФ 10 0,440 0,440

180 х 6 нк9000 45 21,100 21,100

180 х 6 нк8000 45 2,070 2,070

180 х 6 нк8000/ПКФ 20 5,498 5,498

180 х 8 нк9000/ПКФ 20 3,315 3,315

180 х 10 нк7000/ПКФ 20 1,123 1,123

180 х 10 нк9000/ПКФ 20 10,600 10,600

180 х 12 нк9000/ПКФ 20 5,130 5,130

180 х 16 нк8000/ПКФ 20 4,585 4,585

180 х 16 нк8500 20 4,765 4,765

180 х 20 нк7000/ПКФ 20 10,273 10,273

180 х 25 нк8500 20 5,185 5,185

180 х 30 нк8000 20 4,965 4,965

180 х 40 нк5500 20 3,560 3,560

185 х 36 нк6000/ПКФ 40Х 5,575 5,575

194 х 6 нк9000/ПКФ  09Г2С 1,617 1,617

194 х 6 нк9000 20 11,054 11,054

194 х 8 нк9000  09Г2С 4,060 4,060

20 8,924 8,924

194 х 10 нк9000 20 9,520 9,520

194 х 12 нк9000/ПКФ 20 4,064 4,064

194 х 16 нк8000/ПКФ 20 7,290 7,290

0,684 0,684

194 х 16 нк8500  09Г2С 4,860 4,860

194 х 20 нк7000/ПКФ 20 7,291 7,291

194 х 20 нк8500/ПКФ  09Г2С 3,825 3,825

194 х 25 нк8000/ПКФ 20 5,460 5,460

203 х 8 нк9000/ПКФ 20 1,930 1,930

1,265 1,265

203 х 10 нк7000/ПКФ 20 1,226 1,226

203 х 25 нк7000/ПКФ 20 4,302 4,302

203 х 28 нк8000/ПКФ 20 4,268 4,268

203 х 36 нк8000/ПКФ  09Г2С 9,600 9,600

203 х 40 нк5000 20 5,030 5,030

203 х 34 нд 40Х 18,523 18,523

219 х 6 нд/ПКФ 20 2,220 2,220

219 х 6 нк9000  09Г2С 0,710 0,710

219 х 6 нк10000  09Г2С 20,090 20,090

20 15,101 15,101

219 х 7 нк8000/ПКФ  09Г2С 0,726 0,726

219 х 7 од9500-11800/ПКФ  09Г2С 3,357 3,357

219 х 7 нд/ПКФ 20 19,116 19,116

219 х 8 нк9000/ПКФ  09Г2С 40,975 40,975

20 37,636 37,636

219 х 10 нк9000/ПКФ 20 12,131 12,131

219 х 10 нд 20 10,849 10,849

219 х 12 нд/ПКФ  09Г2С 10,886 10,886

20 21,730 21,730

2,424 2,424

219 х 16 нк9000  09Г2С 2,654 2,654

20 17,560 17,560

219 х 16 нд  09Г2С 2,239 2,239

219 х 18 нк9000 20 1,710 1,710

0,889 0,889

219 х 20 нд/ПКФ 20 4,863 4,863

0,907 0,907

219 х 22 нд/ПКФ 20 0,977 0,977

219 х 25 нк7500/ПКФ  09Г2С 2,868 2,868

219 х 25 нк7000/ПКФ 20 8,590 8,590

219 х 26 нк7000/ПКФ 20 0,972 0,972

219 х 30 нк6000/ПКФ 20 5,310 5,310

1,812 1,812

219 х 36 нк6000/ПКФ 20 4,110 4,110

219 х 36 нд 40Х 1,157 1,157

219 х 45 нд 20 10,240 10,240

6,502 6,502

219 х 40 нд 20 5,450 5,450

219 х 50 нд 40Х 1,106 1,106

219 х 50 нк5000 20 5,925 5,925

245 х 8 нк9000/ПКФ 20 6,148 6,148

245 х 8 нд/ПКФ  09Г2С 10,848 10,848

20 10,851 10,851



8732-78 245 х 10 нк9000/ПКФ 20 3,429 3,429

245 х 10 нд/ПКФ  09Г2С 4,489 4,489

20 10,279 10,279

245 х 12 нк9000/ПКФ 20 8,823 8,823

2,381 2,381

245 х 12 нд  09Г2С 5,308 5,308

245 х 20 нк9000/ПКФ 20 5,065 5,065

273 х 7 нд/ПКФ  09Г2С 25,388 25,388

20 64,626 64,626

273 х 8 нк9000/ПКФ  09Г2С 14,627 14,627

273 х 8 нк9000 20 46,917 46,917

273 х 10 нк9000/ПКФ  09Г2С 29,128 29,128

273 х 10 нк9000 20 16,585 16,585

273 х 10 нд 20 11,260 11,260

273 х 12 нк9000  09Г2С 20,456 20,456

3,611 3,611

273 х 12 нк9000/ПКФ 20 21,381 21,381

273 х 14 нк9000/ПКФ 20 2,984 2,984

273 х 16 нк9000/ПКФ 20 5,493 5,493

4,008 4,008

273 х 16 нк  09Г2С 5,612 5,612

273 х 18 нд/ПКФ 20 3,016 3,016

273 х 18 нк8000/ПКФ  09Г2С 1,910 1,910

273 х 20 нк9000/ПКФ 20 11,576 11,576

273 х 20 нд/ПКФ  09Г2С 8,430 8,430

273 х 22 нк9000/ПКФ 20 2,892 2,892

273 х 45 мд7500 35 5,940 5,940

299 х 36 мд7500 35 5,288 5,288

325 х 8 нк10000/ПКФ 20 12,997 12,997

325 х 8 нк9000/ПКФ  09Г2С 27,461 27,461

325 х 8 нк9000 20 14,070 14,070

325 х 10 нд/ПКФ  09Г2С 2,708 2,708

1,714 1,714

325 х 10 нк9000/ПКФ 20 25,097 25,097

0,854 0,854

325 х 12 нд/ПКФ 20 11,921 11,921

5,210 5,210

325 х 12 нк9000  09Г2С 13,038 13,038

0,950 0,950

325 х 14 нк9000/ПКФ  09Г2С 1,872 1,872

325 х 14 нк9000 20 5,078 5,078

325 х 16 нд/ПКФ 20 1,439 1,439

325 х 16 нк7000  09Г2С 5,400 5,400

20 5,076 5,076

325 х 18 нк9000 20 4,286 4,286

325 х 20 нк9000/ПКФ 20 12,466 12,466

1,716 1,716

325 х 20 нк8000/ПКФ  09Г2С 1,693 1,693

325 х 20 нм9-12,5 20 1,772 1,772

325 х 20 нк9000  09Г2С 16,518 16,518

377 х 9 нк9000 20 29,572 29,572

377 х 9 нд  09Г2С 6,070 6,070

377 х 10 нк9000  09Г2С 7,328 7,328

20 1,810 1,810

377 х 12 нд/ПКФ 20 3,882 3,882

377 х 12 нк9000/ПКФ  09Г2С 5,090 5,090

377 х 14 нк9000 20 4,342 4,342

377 х 16 нк9000 20 4,310 4,310

377 х 20 нк9000 20 2,022 2,022

426 х 9 нд/ПКФ  09Г2С 5,720 5,720

426 х 9 нк9000 20 16,560 16,560

3,114 3,114

426 х 10 нд/ПКФ  09Г2С 1,960 1,960

0,932 0,932

426 х 10 9-12,5  09Г2С 2,355 2,355

426 х 12 нк9000  09Г2С 2,812 2,812

20 1,440 1,440

426 х 12 9-12,5  09Г2С 12,176 12,176

426 х 16 нк8500  09Г2С 4,970 4,970

426 х 16 нк8500/ПКФ 20 4,988 4,988

426 х 20 нд/ПКФ 20 2,358 2,358

426 х 20 нк9000  09Г2С 7,058 7,058

8639-82 20 х 2 нд/ПКФ 10 0,912 0,912

14-3Р-50-2001 (пусто) (пусто)

1208-90 55 х 10 нд бронза 0,182 0,182

90 х 12,5 нд бронза 0,200 0,200

10705-80 32 х 2 (пусто) 0,036 0,036

219 х 4 20 0,127 0,127

10704-91 38 х 1,5 мр6000/ПКФ 10 1,824 1,824



Общий итог 4787,966 4787,966


